




Figura 7: Tipos de queima da cerâmica do Sítio Benedito Machado.
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Queima
1: oxidante (laranja / amarelo)	2: oxidante (cinza claro / pardo)	3: redutora (nucleo) + oxidante 	4: redutora	5: oxidante (externa) + redutora	6: oxidante (interna) + redutora	10	91	71	79	20	5	